&) TRZUSKAWICA S.A. KARTA PRODUKTU

Kruszywo naturalne barwy jasnoszarej o uziarnieniu 0/2 mm posiada ziarna szorstkie o ostrych narozach. Nie stwierdzono
w nich oznak zwietrzenia. Kruszywo wieku deworiskiego, zbudowane z wapienia pelitowego o teksturze zbitej. Nieliczne
ziarna majg wirgcenia lub poprzecinane sa zytkami biatego, krystalicznego kalcytu.

Kruszywo naturaine drobne uzyskuje sie przez mechaniczne rozdrobnienie i rozsortowanie.

Trzuskawica Spotka Akcyjna posiada CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1487-CPD-096-02

- wydany przez jednostke notyfikowang, ktérg jest Osrodek Certyfikacji i Normalizacji ICIMB OSiMB w Krakowie o nr ,

| notyfikacji 1487. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr 11/S/K/14 oraz oznakowanie CE |

| w oparciu o wykonywane badania fizykochemiczne.

' Skiadowanie

' Produkt powinien by¢ sktadowany w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nie jest
substancjg niebezpieczna.

| Zastosowanie

| Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych.

| Transport

! Kruszywo wysyla sie luzem w wagonach kolejowych lub transportem samochodowym.

| Okres gwarancji

| Okres gwarangcii dla kruszyw naturalnych do betonu to 365 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania

| w miejscu zabezpieczonym przed dostepem wilgoci.

' Wymagania normowe

Speinia wymagania PN-EN 12620+A1:2010

PKWiU 08.12.12.0

| CPV 44900000-9

| Aspekty srodowiskowe: hatas- istotny aspekt srodowiskowy

BADANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE SPOSOB BADANIA | WARTOSC DEKLAROWANA
\Wymiar ziarn d/D PN-EN 933-1:2012 0/2
Uziarnienie PN-EN 933-1:2012 Gr85
Ioleran_c_:!a uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wg PN-EN 12620+A1:2010 G5
ategorii:
Gestosé ziamn, Mg/m®
Gestos¢ objetosciowa ziarn, ps . . 2,67
Gestos¢ ziarn wysuszonych w suszarce, prg PREEN1007-6.2013 2,61
Gestosc ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, pssg 2,63
Nasigkliwos¢, WAz4 PN-EN 1097-6:2013 0,8
Zawartosé pytow, f % PN-EN 933-1:2012 fs
Jakosé pytow, MB PN-EN 933-9:2013 0,4
\Wskaznik piaskowy, SE PN-EN 933-8:2012 95
Chlorki, %C PN-EN 1744-1:2013 0,0%C
Siarczany rozpuszczalne w kwasie, AS % PN-EN 1744-1:2013 ASg 2
Siarka catkowita, % PN-EN 1744-1:2013 <1%S
Zawartos¢ weglanu, %CO; PN-EN 196-2:2013 >41 %CO;
Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu, %WS PN-EN 1367-4:2010 0,1%WS
:romlenrotworczosc naturaina Procaerd Badawess: TR 0,09 (max 1)
ma !
S m"ax, Ba/kg PB LK 001/3/11-2009 21,88 (max 200B/kg)
Reaktywnos¢ alkaliczna, w stopniach PN-78/B-06714/46 0
Gestosé nasypowa po Mg/m® PN-EN 1097-3:2000 1,57
\Wapien pelitowy o teksturze zbitej

Opis petrograficzny

barwy jasnoszarej

Data ostatniej aktualizacji karty produktu 18.11.2014 r.
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Kapital zakladowy Spdtki 53.411.050,00 2l wplacony w catosci



